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Estrutura anatômica da madeira de Canela -Ocotea pulchela
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Vasos com tilos. À direita observa-se a formação de tilos.
À esquerda os tilos obstruem o vaso.



Seção longitudinal de um vaso, evidenciando a formação
e tilos a partir de células parenquimáticas vizinhas. 



Diagrama duma pontuação areolada dum traqueídeo de p inheiro ( Pinus sp .). Se a 
pressão dum lado da pontuação for superior à pressã o do outro lado, o toro é 
empurrado de maneira que veda o orifício, impedindo  o fluxo através dele.







Constituição da parede celular da madeira: parede primária - P1, 
parede secundária - P2,

camadas celulares - S1, S2 e S3, membrana exterior intercelular - ME, 
e a parede

terciária - P3 [1].









• Lenho: constitui a parte resistente das árvores. Compreende o 
cerne, formado por células

• mortas, que tem como função resistir aos esforços externos que 
solicitam a árvore, e o

• alburno, formado por células vivas, que além da função resistente é 
veículo da seiva bruta,

• das raízes às folhas. É a alteração do alburno que vai ampliando o 
cerne. Durante esta

• alteração, as paredes das células se impregnam mais ou menos, 
conforme a espécie. O cerne

• tem mais peso, compacidade, dureza e durabilidade. Mais 
durabilidade porque, não possuindo

• mais matérias nutritivas, amidos e açúcares, é menos sujeito ao 
ataque de insetos e fungos. O

• alburno tem propriedades mecânicas inferiores às do cerne e é bem 
menos durável.



• Todavia, é
• desaconselhável a prática de retirar todo o branco das madeiras 

como material imprestável
• para uso comum. Desaconselhável não só do ponto de vista 

econômico, já que a proporção do
• alburno quase nunca é inferior a 25 %, podendo até atingir 50 %,

mas desaconselhável
• porque o alburno é a parte que melhor se deixa impregnar pelos 

preservativos.
• Medula: miolo central, mole, de tecido esponjoso e cor escura. Não 

tem resistência mecânica,
• nem durabilidade. Sua presença na peça desdobrada constitui um 

defeito.
• Raios Medulares: ligam as diferentes camadas entre si e têm a 

função de transportar e
• armazenar a seiva. Pelo seu efeito de amarração transversal, inibem 

em parte a retratilidade
• devida a variações de umidade.






